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№ 
п/п

Наименование продукции, размер 
ГОС!' (ТУ)

Масса нетто, кг Кол- 
во 

мест
Сорт

Механические свойства (для проволоки)

Число 
переги­
бов

Времен, 
сопр. 
разрыву, 
кгс/мм2

Раз­
рывное 
усилие, 
к ГС

относительное

удли­
нение, 
%

суже - 
ние, 
%

не менее
1 Болт Ml6-6gx70-70.88.Цб.хр бцв 201 2Р ГОС 1

7”98-70
100.000 20 I

ВСЕГО: юо.ооо 20

По результатам проведенных испытаний механические свойства болтов, винтов и шпилек соответствуют ГОСТ ISO 898-1-2014
По результатам проведенных испытаний механические свойства гаек соответствуют ГОСТ 1759.5-87
По результатам проведенных испытаний механические свойства винтов самонарезающих стальных термообра иных
соответствуют ГОСТ ИСО 2702-2002 j3oe а

О о

. По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклёпки соответствует ГОСДГЗОЗОД 
Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует^О^ф'!8160-72\yAje

Химический состав для стали марки Ст1сп в пределах I 'ОСТ 380-2005;
для стали марок SAE 1010, SAE 1018 в пределах ГУ BY 100074854.044-2009;
для стали марки 20Г2Р - в пределах ТУ 14-1-4186 88.

Инженер1^^


